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УДК 539.3
В. П. ПОШИВАЛОВ

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ РАБОТЫ РАЗРУШЕНИЯ
КАМЕННОГО УГЛЯ

Проведен анализ математических законов измельчения горных пород Риттингера, КирпичеваКика
и Бонда, описывающих взаимосвязь между энергией, затрачиваемой при измельчении, и линейными раз-
мерами измельченного куска породы. Показано, что недостатком формул, описывающих эти законы, яв-
ляется то, что в них присутствуют неизвестные коэффициенты пропорциональности, для которых не раз-
работана методика их определения. Предложено определять работу разрушения при измельчении на
основе формул механики твердого деформированного тела. Получены зависимости предела прочности и
работы разрушения от степени измельчения и зависимость работы разрушения от удельной поверхност-
ной энергии разрушения каменного угля при различных значениях удельной поверхностной энергии раз-
рушения.
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