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УДК 539.3
В. С. ГУДРАМОВИЧ

ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ТЕОРІЇ ПОВЗУЧОСТІ В ІНСТИТУТІ
ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ Й

ДЕРЖАВНОГО КОСМІЧНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ

Ціль: огляд досліджень в області теорії повзучості, проведених в Інституті технічної механіки Наці-
ональної академії наук України і Державного космічного агентства України (ІТМ НАНУ і ДКАУ). Метод:
метод продовження по параметру (час) в задачах випучування оболонок при повзучості. Результати:
наведено огляд досліджень в області теорії повзучості, проведених у ІТМ НАНУ і ДКАУ. Досліджено
випучування оболонок при повзучості матеріалу з урахуванням пластичних деформацій, отриманих при
попередньому складному навантаженні, випучування підкріплених оболонок при повзучості. Наведено
дані з експериментальних досліджень.

Ключові слова: теорія повзучості, ракетно-космічна техніка, випучу-
вання при повзучості, оболонка, критичний час, експеримент.
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