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ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАМКНУТЫХ ЦИКЛОВ
ТОНКОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Учитывая высокую энергоемкость тонкого измельчения, необходимо разработать условия достиже-
ния оптимального уровня производительности мельниц тонкого помола при соблюдении необходимого
выхода продукта контрольного класса и снижении энергоемкости процесса. На базе анализа проведенных
исследований и существующей технологии замкнутых циклов тонкого измельчения установлены законо-
мерности изменения зависимости, связывающей вновь образованную поверхность тонкоизмельченного
продукта с энергозатратами на этот процесс. Сформулирована основная задача тонкого измельчения –
определение условия и времени перехода процесса измельчения через критический уровень.

Приведены результаты динамического моделирования замкнутого цикла тонкого измельчения по-
лезных ископаемых. На основе модельных исследований кинетики измельчения, учитывающей переходы
между фракциями материала в мельнице, определен поверхностный параметр, связывающий производи-
тельность по контрольному классу с удельной поверхностью продукта измельчения. Это позволило повы-
сить производительность мельницы при требуемой дисперсности продукта.
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